
含量(Sn) ≥99.5% 99.9%≥99.0%

铁(Fe) ≤0.005% ＜0.005%≤0.01%

铜(Cu) ≤0.002% ＜0.002%≤0.01%

锌(Zn) ≤0.005% ＜0.005%≤0.01%

砷(As) ≤0.0002% ＜0.0002%≤0.005%

锑(Sb) ≤0.010% ＜0.010%≤0.015%

铅(Pb) ≤0.02% ＜0.02%≤0.04%

铋(Bi) ≤0.01% ＜0.01%≤0.01%
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